Iberobrita

N.° 14 IBIV / Ibero

Declaragao de Desempenho

Revisao:

12

Cadigo de identificagdo nico do produto-tipo:

controlo da produgdo em fabrica.

Organismo notificado: Bureau Veritas n.° 1592

14 IBIV

Fabricante: Iberobrita Produtora de Agregados, sa; Rua de Ansido, 3100-474 Pombal

Sistema ou sistemas de avaliagéo e verificagdo da regularidade do desempenho (AVCP): sistema 2+
Inspegao inicial da unidade fabril e do controlo da produgio em fabrica; e o acompanhamento, a apreciagdo e a avaliagdo continuos do

Norma harmonizada: EN 12 620:2002+A1:2008; EN 13 043:2002+EN 13 043:2002/AC:2004; EN 13 242:2002+A1:2007

Dimensé&o das particulas

Designagdo (d/D) 16/32 16/32 16/32
Granulometria G80/20 Gc85/20 / Gyg | Gc80-20/ GTyr
% declarada Fuso adotado Fuso adotado Fuso adotado
63 mm -- 100 100 100
45 mm -- 98-100 98-100 98-100
31,5mm - 80-99 85-99 80-99
22,4 mm - - -- -
16 mm - 0-20 0-20 0-20
8 mm - 0-5 0-5 0-5
Forma das particulas do agregado grosso
indice de achatamento NPD NPD NPD
indice de forma NPD NPD NPD
Percentagem de particulas esmagadas e partidas** -- Cioon0 Coors
Limpeza
Teor de finos f15 f, f,
Equivalente de areia NPD - NPD
Azul de metileno NPD MBENT NPD
Resisténcia a fragmentagao do agregado grosso NPD NPD NPD
Massa volumica das particulas secas na estufa, secgio 8 2,65°% Mg/m® | 2,65 Mg/m® | 2,65 Mg/m®
Absorgédo de agua, secgédo 8 0,7°%%9% 0,792y, 0,79%%¢,
Estabilidade volumétrica - retragédo por secagem* < 0,075%(aceite) -- -
Composigao / teor
Enxofre total* < 0,1%(aceite) - S,
Sulfatos soluveis em acido* ASq, -- ASo
Teor em cloretos* < 0,001% - -
Teor em humus* mais claro(aceite) - mais claro(aceite)
Contaminantes orgénicos leves* <0,1% mepc0,1 <0,1%
Baridade 1,4 Mg/m® 1,4 Mg/m® 1,4 Mg/m®

Descrigédo petrografica* - descrigdo da rocha

100% de calcario, com forma subprismatico a subdiscoidal, muito
anguloso a subanguloso superficie rugosa/lisa

Observacées:
* Ensaio realizado com o objetivo de caracterizar a rocha
** Agregado obtido por britagem de macigo rochoso

NP EN 12620 - Agreg. p/ betdo - corresponde a EN 12620.

Utilizagao
prevista

NP EN 13043 - Agreg. p/ misturas betuminosas e tratamentos superficiais para estradas, aeroportos e outras areas de circulagio - corresponde a EN 13043.
NP EN 13242 - Agreg. p/ material ndo ligados ou tratados com ligantes hidraulicos utilizados em trabalhos de eng. civil e na const. rodoviéria - corresponde & EN 13242,

O desempenho do produto identificado acima estd em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.
A presente declaragédo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) n.® 305/2011, sob a exclusiva

responsabilidade do fabricante identificado acima.
Assinado por e em nome do fabricante por:

Filipa de Jesus Gomes - Responsavel pelo controlo da produgéo em fabrica dos agregados

PA3.Mod.07/0

(Em Pomjfal, em 13 de maio de 2025)
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